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Perlen ï Untersuchungen 
Research of pearls 
 
Eine Röntgenaufnahme kann uns zum Beispiel 
den Nachweis bringen, ob es sich um eine 
Salzwasser Zuchtperle mit Kern, oder um eine 
natürlich gewachsene (zufällig entstandene) Perle, 
so genannte ĂOrient- oder Barockperleñ, oder 
Süßwasserperle mit oder ohne Kern, handelt. 
Auch einzelne Perlschichten können oft sichtbar gemacht werden, wodurch z.B. eine 
eventuell durchgeführte Politur nachgewiesen werden kann.  
 
Mit der Röntgenfluoreszenzanalyse unterscheiden wir sicher zwischen Salzwasser ï 
Zuchtperlen (die mehr Sr Strontium enthalten) und Süßwasser ï Zuchtperlen (die einen 
höheren Mn Mangan Gehalt aufweisen). Auch eventuelle künstliche Einfärbungen oder 
Beschichtungen können wir mit dieser Untersuchungsmethode nachweisen. 
 
Mit der Raman ï Analyse identifizieren wir Behandlungen mit Wachs, Öl, Kunstharzen, 
Polymeren, sowie Behandlungen durch Färben, Bleichen, etc. und Beschichtungen. 
 
Da sich der Wert seltener Naturperlen um mehr als das zehnfache nach oben potenzieren 
kann, sind hier aufwendige Untersuchungen durchaus gerechtfertigt. 
 
Wir unterscheiden zwischen folgenden Perlen ï Arten: 

Arten Vorkommen Treatments, Behandlungen 

Salzwasser-
Zuchtperlen mit Kern 

Japan, Indonesien, Tahiti, Australien Heavily (starke 
Behandlung) 
Coated, (ummantelt) Südsee-Zuchtperlen 

mit Kern 
Indonesien, Philippinen, Australien 

Süßwasser-
Zuchtperlen  
ohne Kern 

China 
Japan (Biwa-Perle, nur noch 
Altbestände) 
Japan u. China: (Kasumigaura Perle) 
mit durchbohrtem Kern 

Gebleicht, ummantelt, 
gefärbt, gefüllt, ,geölt, 
gewachst, stark bearbeitet, 
poliert 

 
- Neue Verwechslungsgefahr mit wertvollen Tahiti- und Südseeperlen: 

Seit 2012 werden auch große runde Süßwasser Zuchtperlen mit Kern verkauft, die ohne 
Untersuchungen leicht mit einer Südsee- oder Tahiti Perle verwechselt werden können: 
ĂEdison-Pearlñ, auch ĂMing-Pearlñ genannt, bei denen es sich um 
chinesische Süßwasser Perlen handelt mit einem Durchmesser von rund 12 ï 18 mm.  
Kleinere Varianten davon gibt es seit bereits seit ca. 2006/2008.  
Eine 2006 bei der Universität Mainz in Auftrag gegebene Studie zur Bestimmung der 
Herkunft von Süßwasserzuchtperlen hat ergeben, dass Perlen aus dem Kasumigaura-See 
ein niedrigeres Barium / Strontium Verhältnisse aufweisen. 
Echte Südesseperle, bzw. Tahiti-Perle für 450,-ú pro Stück ? Oder Ming-Perle für 4,-ú?  
Den Unterschied sehen Sie nicht !!! (Messe Danzig Anfang 2018: Großhandelspreis per 15mm Strang ca. 120,-ú) 

 

- Bei der Zucht zufällig entstandene kernlose ĂKeshi-Perlenñ, die sich in Salz- und 
S¿Çwasser bilden kºnnen. F¿r S¿Çwasser Perlen darf der Name ĂKeshi-Perleñ nicht 
verwendet werden. Akoya-Keshi meist nur 2mm, Südsee-Keshi oft 9-12 mm mit barocken 
Formen.  

- Cortez-Perlen: Eher seltene Mexikanische Salzwasser Zuchtperlen, sehr intensiver Lüster, 
oft dunkel, schwarz/braun-grün/lila, wegen der Muschel nicht größer als 8-12 mm. 
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For example, An X-ray picture can show us whether it is a saltwater cultured pearl with a core, or a 
naturally grown (random) pearl, so-called "Oriental or Baroque pearl", or freshwater pearl with or 
without a nucleus. Also, individual layers of beads can often be made visible, also a possible polish 
can be showed. 
 

With the X - Ray Fluorescence Analysis, we certainly distinguish between cultured saltwater pearls 
(which contain more Sr strontium) and cultured freshwater pearls (which have a higher Mn manganese 
content). We can also prove any artificial coloring or coatings with this examination method. 
 

With the Raman-Analysis we identify treatments by wax, oil, synthetic resins, polymers, as well as 
treatments by dyeing, bleaching, etc. and coatings. 
 

Since the value of rare natural pearls can increase more than tenfold, to make complex investigations 
seems to be o.k. because of this. 
 

We distinguish between the following beads - types: 

Kinds of pearls Source Treatments 

Saltwater cultured 
pearls with core 

Japan, Indonesia, Tahiti, Australia Heavily  
Coated 

South Sea cultured 
pearls with core 

Indonesia, Philippines, Australia 

Freshwater cultured 
pearls without core 

China, Japan (Biwa pearl, only old stocks) 
Japan and China:  
(Kasumigaura pearl) with pierced core 

Bleached, coated, dyed,  
filled, oiled, waxed,   
heavily worked, polished 

 

- There is a new risk of confusion for expensive Tahiti- and South-Sea-Pearls: 
Since 2012 also big round beaded cultured freshwater pearls are sold. Without any research, these 
pearls could easily be mistaken or confused for a South Sea or Tahitian pearl: The "Edison-Pearl", 
also called "Ming-Pearl": It is a chinese freshwater pearl with a diameter of aproxymatly 12 - 18 mm. 
There are smaller variants since roundabout 2006/2008. A study commissioned by the University of 
Mainz in 2006 to determine the origin of freshwater cultured pearls has shown that pearls from the 
Kasumigaura lake have a lower barium / strontium ratio. 
Is it real a ñSouth-Sea-Pearlò, or a ñBlack-Tahiti-Pearlò  for 450, - ú per piece ???  
Or just a "Ming-Pearl" for 4, - ú per piece???   You can not see the difference !!!  
(Fair in Gdansk beginning of 2018:   Wholesale price for traders per 15mm strand approx. 120, - ú) 
 

- During the pearl culturing randomly grown seedless "keshi pearls" (cyst pearls). This pearls can grow 
in salt and fresh water. For freshwater pearls the name "Keshi pearl" may not be used. Akoya-Keshi is 
for usually only 2mm. South Sea Keshi often 9-12 mm with baroque forms. 
 

- Cortez pearls: Rare Mexican saltwater cultured pearls, very intense luster, often dark, grayish-black / 
brown-greenish / purple. The size is not bigger than 8-12 mm because of the shell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIBJO 2017, pearl 
commission 2017-1, 
Natural Pearl (5.131) 
Chart 
 

Marktsituation: 
Unter 2% Naturperlen,  
über 98% Zuchtperlen  
(Stand 2009) ! 
 
Market situation: 
Less than 2% are 
natural pearls, 
More than 98% are 
cultured pearls 
(State 2009)! 
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Röntgenfluoreszenzanalyse - Perlen: 
 

 

 
Referenzkurve Südseeperle: 
In Einklang mit internationalen 
Experten, sehen wir hier eine 
hohe Strontium Dotierung im 
Vergleich zu Mangan, was die 
Perle eindeutig als 
Salzwasserperle identifiziert. 
(Siehe auch Bild unten). 
 
Reference curve South Sea 
Pearl: 
According to international 
experts, we see there is a high 
strontium doping compared to 
manganese, which identifies 
the pearl as a saltwater pearl 
very clearly. 
(See picture below). 

 

 
 

 
Salzwasserperlen enthalten mehr Sr Strontium als Mn 
Mangan, was bei Süßwasserperlen umgekehrt ist. 
 
A cultured saltwater pearl contains more Sr Strontium 
than Mn Manganese and a cultered freshwater pearl 
contains mor Mn Manganese than Sr Strontium 

 

Zuchtperle behandelt 
Cultured Pearl treated 
 
Süßwasser ï Perle 
Cultured-Freshwater-Pearl 
 
Südsee ï Perle 
Cultured-South-Sea-Pearl 
 
Salzwasser ï Perle 
Cultured-Saltwater-Pearl 

 

 
 
 
 
Mangan, charakteristisch für 
Süßwasser-Perle. 
 
Mangan, characteristical for 
cultured freshwater pearls. 
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Unterscheidung zwischen 
Naturperlen von Salzwasser-
Zuchtperlen, Süßwasser-
Zuchtperlen mit und ohne Kern 
mittels Röntgendurchleuchtung, 
Röntgenfluoreszenzanalyse und 
Raman Spektroskop. 
 
X-Ray-Microradiographie, X-Ray-
Fluorescence-Analysis and Raman 
Spectroscope: 
Distinguishing Natural Pearls from 
cultured saltwater pearls, cultured 
freshwater pearls beaded and non-
beaded. 
 
Device:  Dental X-Ray Unit, Henan Baistra 
Industries Corp. Ser.Nr.: 180155 Digital X-Ray 
Imaging Unit and X-Ray film viewer. Application for 
the research of pearls, buildt by Stratmann. 
 
Device X-Ray-Fluorescence:  
Fischer scope / x ï ray 120 
 
Device: Raman Spectrometer: First Defender RMX, SNRX1679, infrared laser class 3B, 785 nm, 5mW ï 250 mW time/power 
output adjustable. Manufacturer: Ahura Scienttific, US-Military Standard:  MIL-STD-810F  according to the American 
Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests 

 

 
Die Südsee - Zuchtperle  
weist eine deutlich stärkere 
Perlschicht auf als andere 
Salzwasser Zuchtperlen. 
Der höhere Gehalt an Sr 
Strontium, identifiziert sie als 
Salzwasserperle. 
 

The South Sea cultured pearl has a much stronger layer of 
pearl than other saltwater cultured pearls. The higher content of 
(Sr) strontium identifies it as a saltwater pearl. 
 
                                                                                                         Raman Spectrum 
 

X-Ray-Microradiographie  
 

X-Ray-Fluorescence-Analysis  
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(Akoya)  
Salzwasser ï Zuchtperle 
 
Der höhere Gehalt von (Sr) Strontium identifiziert sie als 
Salzwasserperle. 
 

                                                     (Akoya) Cultered saltwater pearl 
                                                     The higher content of (Sr) strontium identifies it as a saltwater pearl. 

 

X-Ray-Microradiographie  
 

X-Ray-Fluorescence-Analysis  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raman 
Spectrum 
 

 
 

 
X-Ray-Microradiographie  
 

 
 
 
 
X-Ray-Fluorescence-Analysis  
 

 
 

 

Um sicher zu stellen, 
dass keine Behandlung 
vorliegt, sollten mehrere 
Messungen durchgeführt 
werden. 
To make sure that there 
is no treatment, several 
measurements should be 
taken. 
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Salzwasser - Zuchtperle  
Der höhere Gehalt von (Sr) Strontium, identifiziert sie als 
Salzwasserperle. 
 

Cultered saltwater pearl 
The higher content of (Sr) 
strontium    Identifies it as 
a saltwater pearl. 
 

Das Raman Spektrum deutet auf eine 
Behandlung durch Färbung hin. 

  The Raman spectrum indicates a 
treatment. The pearls seems to be dyed. 

X-Ray-Microradiographie  X-Ray-Fluorescence-Analysis  

 
 

Die Tahiti - Zuchtperle  
weist eine deutlich stärkere 
Perlschicht auf als andere 
Salzwasser Zuchtperlen. 
Der höhere Gehalt an Sr Strontium, 
identifiziert sie als Salzwasserperle. 
 
The Tahiti cultured pearl has a much 
stronger layer of pearl than other 
saltwater cultured pearls. The higher 

content of (Sr) strontium identifies it as a saltwater pearl. 

X-Ray-Microradiographie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      X-Ray-Fluorescence-Analysis 

Raman: 
Gefärbt 

dyed 

Schwere Elemente, die der 
Behandlung zuzurechnen 
sind, verursachen eine 
gewisse Abschirmung der 
Röntgenstrahlung. 
 
Heavy elements (attributable 
to the treatment) cause some 
X-Ray shielding. 


